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Klasyfikacja dla produktów z drewna iglastego 

 
KLASA  A  akceptowane : -  
   - sęki: małe, czarne, boczne jeśli nie tworzą grup  
   - pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszkodzone sęki skrajne do 20 % największego 
dozwolonego rozmiaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokrycie; 
    - pęknięcia końcowe przechodzące na wylot do szerokości deski 
    - włosowe w kierunku włókien na całej powierzchni deski 
    - rdzeń, mało widzialny 
    - żywica: małe kilka sztuk na desce 
    - przerosty: mała ilość 
    - sinizna: mało widzialna 
    - zarośnięta kora, małe ilości 
KLASA  B  akceptowane : 
   - sęki wypadające z boku deski 
    - pęknięcia: końcowe na szerokości deski do 30 cm 
    - rdzeń bez ograniczeń 
    - żywica bez ograniczeń 
    - przerosty: dozwolone jeśli jest możliwość złożenia desek do siebie 
    - sinizna dozwolona w prążkach 
KLASA  A, KLASA  B  nieakceptowane: 
    - sęki: wypadające na powierzchni deski 
    - pęknięcia przechodzące na wylot 
    - rdzeń szerszy 
    - robak: niedozwolone 
    - zgnilizna: niedozwolone 
    - sinizna: ekstremalnie duże plamy 
 
  JAKOŚĆ A / B  OZNACZA 60% JAKOŚCI A, 40% JAKOŚCI B 
 
 
W każdej klasie dozwolone jest do 5% drewna o klasę niżej. 
 

 


